
2017.06.20

Megrendelő Műbizonylat szabványszáma
standard number of the certificationCustomer

Azonosító
Number of certification

Szállítólevél száma
Number of dispatch note

Vizsgálat tárgya: Object of testing:

Anyagminőség
Tube quality

Termék mérete
Size of the steel product

Mennyiség: Quantity:

Darab Méter Kg
Pieces Metres Kilos

A termék az alábbi szabvány előírásokat elégíti ki:
Steel product correspond to the undermentioned

Rendelési szám: Number of order: Sorszám:  Serial No.:

A TERMÉK ANYAGÁNAK JELLEMZŐI:  CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:

Szakító vizsgálat:

Tensile test:

Vizsgálati szám:

Test No:

Ütőmunka:

Impact test:

Próbaszám:
Sample No:

ReH
N/mm

Rm
N/mm

A
%

Z
%

Próbaszám
Sample

Hömérséklet
Temperature I II III

Víznyomáspróba:
Hydrostatic test:

Kémiai
összetétel:
Chemical
composition:

Adagszám
Heat No

C % Si % Mn % S %

Egyéb vizsgálatok, és megjegyzések: Other tests and remarks:

Készült a számú gyártóműi minőségi tanúsítvány alapján.
Made by the certification of producer, number is:

S708549660EN 10204/ 3.1

HORGANYZOTT HEGESZTETT
ACÉLCSŐ

S195T 48.3X3.25 X 6000 MM

EN 10255-ZN

24.00

207866

105363
105363

cuimpex

TÖMÖRSÉGI VIZSGÁLAT EN SIO 10893-2 SZERINT ELVÉGEZVE,MEGFELELT.

422918

340 414 38.9

C

Al Cu Cr Ni %%%%

8538570 0,082 0,013 0,463 0,012

P %

0,011 0,040 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mo % Ti % V % Nb % N %

Cikk:100630

1



2017.06.20

Megrendelő Műbizonylat szabványszáma
standard number of the certificationCustomer

Azonosító
Number of certification

Szállítólevél száma
Number of dispatch note

Vizsgálat tárgya: Object of testing:

Anyagminőség
Tube quality

Termék mérete
Size of the steel product

Mennyiség: Quantity:

Darab Méter Kg
Pieces Metres Kilos

A termék az alábbi szabvány előírásokat elégíti ki:
Steel product correspond to the undermentioned

Rendelési szám: Number of order: Sorszám:  Serial No.:

A TERMÉK ANYAGÁNAK JELLEMZŐI:  CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:

Szakító vizsgálat:

Tensile test:

Vizsgálati szám:

Test No:

Ütőmunka:

Impact test:

Próbaszám:
Sample No:

ReH
N/mm

Rm
N/mm

A
%

Z
%

Próbaszám
Sample

Hömérséklet
Temperature I II III

Víznyomáspróba:
Hydrostatic test:

Kémiai
összetétel:
Chemical
composition:

Adagszám
Heat No

C % Si % Mn % S %

Egyéb vizsgálatok, és megjegyzések: Other tests and remarks:

Készült a számú gyártóműi minőségi tanúsítvány alapján.
Made by the certification of producer, number is:

S504151626EN 10204/3,1

MELEGEN HENGERELT VARRAT
NÉLKÜLI ACÉLCSŐ

P235TR1 60,3X3,2 X6000-6500 MM

EN 10220/2002
EN 10216-1/13

30.50

207866

31419/17
31419/17

cuimpex

TÖMÖRSÉGI VIZSGÁLAT EN ISO 10893-1/11 SZERINT ELVÉGEZVE, MEGFELELT.

422918

350 450 42,2

C

Al Cu Cr Ni %%%%

86604 0,100 0,211 0,530 0,008

P %

0,011 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,005

Mo % Ti % V % Nb % N %

Cikk:100070

1



2017.06.20

Megrendelő Műbizonylat szabványszáma
standard number of the certificationCustomer

Azonosító
Number of certification

Szállítólevél száma
Number of dispatch note

Vizsgálat tárgya: Object of testing:

Anyagminőség
Tube quality

Termék mérete
Size of the steel product

Mennyiség: Quantity:

Darab Méter Kg
Pieces Metres Kilos

A termék az alábbi szabvány előírásokat elégíti ki:
Steel product correspond to the undermentioned

Rendelési szám: Number of order: Sorszám:  Serial No.:

A TERMÉK ANYAGÁNAK JELLEMZŐI:  CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:

Szakító vizsgálat:

Tensile test:

Vizsgálati szám:

Test No:

Ütőmunka:

Impact test:

Próbaszám:
Sample No:

ReH
N/mm

Rm
N/mm

A
%

Z
%

Próbaszám
Sample

Hömérséklet
Temperature I II III

Víznyomáspróba:
Hydrostatic test:

Kémiai
összetétel:
Chemical
composition:

Adagszám
Heat No

C % Si % Mn % S %

Egyéb vizsgálatok, és megjegyzések: Other tests and remarks:

Készült a számú gyártóműi minőségi tanúsítvány alapján.
Made by the certification of producer, number is:

S504150601EN 10204/3,1

MELEGEN HENGERELT VARRAT
NÉLKÜLI ACÉLCSŐ

P235TR1 76,1X2,9 X6000-6500 MM

EN 10220/2002
EN 10216-1/13

12.08

207866

50791/17
50791/17

cuimpex

TÖMÖRSÉGI VIZSGÁLAT EN ISO 10893-1/11 SZERINT ELVÉGEZVE, MEGFELELT.

422918

307 397 31,1

C

Al Cu Cr Ni %%%%

85081 0,080 0,209 0,580 0,007

P %

0,017 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,008

Mo % Ti % V % Nb % N %

Cikk:100090

1



2017.06.20

Megrendelő Műbizonylat szabványszáma
standard number of the certificationCustomer

Azonosító
Number of certification

Szállítólevél száma
Number of dispatch note

Vizsgálat tárgya: Object of testing:

Anyagminőség
Tube quality

Termék mérete
Size of the steel product

Mennyiség: Quantity:

Darab Méter Kg
Pieces Metres Kilos

A termék az alábbi szabvány előírásokat elégíti ki:
Steel product correspond to the undermentioned

Rendelési szám: Number of order: Sorszám:  Serial No.:

A TERMÉK ANYAGÁNAK JELLEMZŐI:  CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:

Szakító vizsgálat:

Tensile test:

Vizsgálati szám:

Test No:

Ütőmunka:

Impact test:

Próbaszám:
Sample No:

ReH
N/mm

Rm
N/mm

A
%

Z
%

Próbaszám
Sample

Hömérséklet
Temperature I II III

Víznyomáspróba:
Hydrostatic test:

Kémiai
összetétel:
Chemical
composition:

Adagszám
Heat No

C % Si % Mn % S %

Egyéb vizsgálatok, és megjegyzések: Other tests and remarks:

Készült a számú gyártóműi minőségi tanúsítvány alapján.
Made by the certification of producer, number is:

S702151642EN 10204/3,1

HORGANYZOTT HEGESZTETT
ACÉLCSŐ

S195T 42.4X3.2 X6000 MM

EN 10255

30.00

207866

P13215
P13215

cuimpex

422918

266,93 370,13 30,83

C

Al Cu Cr Ni %%%%

16204219 0,059 0,000 0,450 0,006

P %

0,013 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mo % Ti % V % Nb % N %

Cikk:100629

1



2017.06.20

Megrendelő Műbizonylat szabványszáma
standard number of the certificationCustomer

Azonosító
Number of certification

Szállítólevél száma
Number of dispatch note

Vizsgálat tárgya: Object of testing:

Anyagminőség
Tube quality

Termék mérete
Size of the steel product

Mennyiség: Quantity:

Darab Méter Kg
Pieces Metres Kilos

A termék az alábbi szabvány előírásokat elégíti ki:
Steel product correspond to the undermentioned

Rendelési szám: Number of order: Sorszám:  Serial No.:

A TERMÉK ANYAGÁNAK JELLEMZŐI:  CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:

Szakító vizsgálat:

Tensile test:

Vizsgálati szám:

Test No:

Ütőmunka:

Impact test:

Próbaszám:
Sample No:

ReH
N/mm

Rm
N/mm

A
%

Z
%

Próbaszám
Sample

Hömérséklet
Temperature I II III

Víznyomáspróba:
Hydrostatic test:

Kémiai
összetétel:
Chemical
composition:

Adagszám
Heat No

C % Si % Mn % S %

Egyéb vizsgálatok, és megjegyzések: Other tests and remarks:

Készült a számú gyártóműi minőségi tanúsítvány alapján.
Made by the certification of producer, number is:

S702151644EN 10204/3,1

HORGANYZOTT HEGESZTETT
ACÉLCSŐ

S195T 60.3X3.65 X6000 MM

EN 10255

30.00

207866

2016/E/448
2016/E/448

cuimpex

422918

290,33 386,42 34,16

C

Al Cu Cr Ni %%%%

84646 0,063 0,000 0,460 0,014

P %

0,007 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mo % Ti % V % Nb % N %

Cikk:100631

1



2017.06.20

Megrendelő Műbizonylat szabványszáma
standard number of the certificationCustomer

Azonosító
Number of certification

Szállítólevél száma
Number of dispatch note

Vizsgálat tárgya: Object of testing:

Anyagminőség
Tube quality

Termék mérete
Size of the steel product

Mennyiség: Quantity:

Darab Méter Kg
Pieces Metres Kilos

A termék az alábbi szabvány előírásokat elégíti ki:
Steel product correspond to the undermentioned

Rendelési szám: Number of order: Sorszám:  Serial No.:

A TERMÉK ANYAGÁNAK JELLEMZŐI:  CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:

Szakító vizsgálat:

Tensile test:

Vizsgálati szám:

Test No:

Ütőmunka:

Impact test:

Próbaszám:
Sample No:

ReH
N/mm

Rm
N/mm

A
%

Z
%

Próbaszám
Sample

Hömérséklet
Temperature I II III

Víznyomáspróba:
Hydrostatic test:

Kémiai
összetétel:
Chemical
composition:

Adagszám
Heat No

C % Si % Mn % S %

Egyéb vizsgálatok, és megjegyzések: Other tests and remarks:

Készült a számú gyártóműi minőségi tanúsítvány alapján.
Made by the certification of producer, number is:

S504151336EN 10204/3,1

MELEGEN HENGERELT VARRAT
NÉLKÜLI ACÉLCSŐ

P235TR1 26,9X2,6 X6000-6500 MM

EN 10220/2002
EN 10216-1/13

36.60

207866

50811/17
50811/17

cuimpex

TÖMÖRSÉGI VIZSGÁLAT EN ISO 10893-1/11 SZERINT ELVÉGEZVE, MEGFELELT.

422918

381 462 36,8

C

Al Cu Cr Ni %%%%

85388 0,080 0,228 0,540 0,003

P %

0,014 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,009

Mo % Ti % V % Nb % N %

Cikk:100008

1



2017.06.20

Megrendelő Műbizonylat szabványszáma
standard number of the certificationCustomer

Azonosító
Number of certification

Szállítólevél száma
Number of dispatch note

Vizsgálat tárgya: Object of testing:

Anyagminőség
Tube quality

Termék mérete
Size of the steel product

Mennyiség: Quantity:

Darab Méter Kg
Pieces Metres Kilos

A termék az alábbi szabvány előírásokat elégíti ki:
Steel product correspond to the undermentioned

Rendelési szám: Number of order: Sorszám:  Serial No.:

A TERMÉK ANYAGÁNAK JELLEMZŐI:  CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:

Szakító vizsgálat:

Tensile test:

Vizsgálati szám:

Test No:

Ütőmunka:

Impact test:

Próbaszám:
Sample No:

ReH
N/mm

Rm
N/mm

A
%

Z
%

Próbaszám
Sample

Hömérséklet
Temperature I II III

Víznyomáspróba:
Hydrostatic test:

Kémiai
összetétel:
Chemical
composition:

Adagszám
Heat No

C % Si % Mn % S %

Egyéb vizsgálatok, és megjegyzések: Other tests and remarks:

Készült a számú gyártóműi minőségi tanúsítvány alapján.
Made by the certification of producer, number is:

S702148999EN 10204/3,1

HORGANYZOTT HEGESZTETT
ACÉLCSŐ

S-195T 33.7X2.9 X6000 MM

EN 10255:2004
EN 10240A1

42.00

207866

2016/05/QA/55
2016/05/QA/55

cuimpex

422918

50 BAR

340,18 408,22 29,24

C

Al Cu Cr Ni %%%%

319010 0,060 0,000 0,360 0,015

P %

0,018 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mo % Ti % V % Nb % N %

Cikk:10882

1



2017.06.20

Megrendelő Műbizonylat szabványszáma
standard number of the certificationCustomer

Azonosító
Number of certification

Szállítólevél száma
Number of dispatch note

Vizsgálat tárgya: Object of testing:

Anyagminőség
Tube quality

Termék mérete
Size of the steel product

Mennyiség: Quantity:

Darab Méter Kg
Pieces Metres Kilos

A termék az alábbi szabvány előírásokat elégíti ki:
Steel product correspond to the undermentioned

Rendelési szám: Number of order: Sorszám:  Serial No.:

A TERMÉK ANYAGÁNAK JELLEMZŐI:  CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:

Szakító vizsgálat:

Tensile test:

Vizsgálati szám:

Test No:

Ütőmunka:

Impact test:

Próbaszám:
Sample No:

ReH
N/mm

Rm
N/mm

A
%

Z
%

Próbaszám
Sample

Hömérséklet
Temperature I II III

Víznyomáspróba:
Hydrostatic test:

Kémiai
összetétel:
Chemical
composition:

Adagszám
Heat No

C % Si % Mn % S %

Egyéb vizsgálatok, és megjegyzések: Other tests and remarks:

Készült a számú gyártóműi minőségi tanúsítvány alapján.
Made by the certification of producer, number is:

S502151065EN 10204:2004/3,1

MELEGEN HENGERELT VARRAT
NÉLKÜLI ACÉLCSŐ

S235JRH P235TR1 33.7X2.9 X6000-6500 MM

EN 10210-1+2:2006
EN 10216-1:2013

61.00

207866

E8318
E8318

cuimpex

TÖMÖRSÉGI VIZSGÁLAT EN ISO 10893-1 SZERINT ELVÉGEZVE, MEGEFELELT.

422918

376 473 35

C

Al Cu Cr Ni %%%%

46916 0,120 0,240 0,530 0,002

P %

0,010 0,024 0,240 0,040 0,080

0,010 0,001 0,002 0,001 0,008

Mo % Ti % V % Nb % N %

Cikk:10111

1



2017.06.20

Megrendelő Műbizonylat szabványszáma
standard number of the certificationCustomer

Azonosító
Number of certification

Szállítólevél száma
Number of dispatch note

Vizsgálat tárgya: Object of testing:

Anyagminőség
Tube quality

Termék mérete
Size of the steel product

Mennyiség: Quantity:

Darab Méter Kg
Pieces Metres Kilos

A termék az alábbi szabvány előírásokat elégíti ki:
Steel product correspond to the undermentioned

Rendelési szám: Number of order: Sorszám:  Serial No.:

A TERMÉK ANYAGÁNAK JELLEMZŐI:  CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:

Szakító vizsgálat:

Tensile test:

Vizsgálati szám:

Test No:

Ütőmunka:

Impact test:

Próbaszám:
Sample No:

ReH
N/mm

Rm
N/mm

A
%

Z
%

Próbaszám
Sample

Hömérséklet
Temperature I II III

Víznyomáspróba:
Hydrostatic test:

Kémiai
összetétel:
Chemical
composition:

Adagszám
Heat No

C % Si % Mn % S %

Egyéb vizsgálatok, és megjegyzések: Other tests and remarks:

Készült a számú gyártóműi minőségi tanúsítvány alapján.
Made by the certification of producer, number is:

S500149515EN 10204:2004/3,1

MELEGEN HENGERELT VARRAT
NÉLKÜLI ACÉLCSŐ

P235TR1 S235JRH 42,4X3,2 X6000-6500 MM

EN 10216-1:2013
EN 10210-1:2006

36.00

207866

6119/1/2017
6119/1/2017

cuimpex

TÖMÖRSÉGI VIZSGÁLAT EN 10893-1 SZERINT ELVÉGEZVE, MEGFELELT.

422918

389 445 38,9

C

Al Cu Cr Ni %%%%

64995 0,080 0,210 0,420 0,008

P %

0,014 0,022 0,150 0,040 0,070

0,010 0,002 0,006 0,001 0,008

Mo % Ti % V % Nb % N %

Cikk:100035

1



2017.06.20

Megrendelő Műbizonylat szabványszáma
standard number of the certificationCustomer

Azonosító
Number of certification

Szállítólevél száma
Number of dispatch note

Vizsgálat tárgya: Object of testing:

Anyagminőség
Tube quality

Termék mérete
Size of the steel product

Mennyiség: Quantity:

Darab Méter Kg
Pieces Metres Kilos

A termék az alábbi szabvány előírásokat elégíti ki:
Steel product correspond to the undermentioned

Rendelési szám: Number of order: Sorszám:  Serial No.:

A TERMÉK ANYAGÁNAK JELLEMZŐI:  CHARACTERISTIC OF THE STEEL PRODUCT MATERIAL:

Szakító vizsgálat:

Tensile test:

Vizsgálati szám:

Test No:

Ütőmunka:

Impact test:

Próbaszám:
Sample No:

ReH
N/mm

Rm
N/mm

A
%

Z
%

Próbaszám
Sample

Hömérséklet
Temperature I II III

Víznyomáspróba:
Hydrostatic test:

Kémiai
összetétel:
Chemical
composition:

Adagszám
Heat No

C % Si % Mn % S %

Egyéb vizsgálatok, és megjegyzések: Other tests and remarks:

Készült a számú gyártóműi minőségi tanúsítvány alapján.
Made by the certification of producer, number is:

S702151642EN 10204/3,1

HORGANYZOTT HEGESZTETT
ACÉLCSŐ

S195T 42.4X3.2 X6000 MM

EN 10255

24.00

207866

P13215
P13215

cuimpex

422918

266,93 370,13 30,83

C

Al Cu Cr Ni %%%%

16204219 0,059 0,000 0,450 0,006

P %

0,013 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mo % Ti % V % Nb % N %

Cikk:100629

1


